TUBE PTFE (Téflon)
Pochette de 25-50-100 m

Les tubes PTFE sont principalement utilisés dans le transfert de fluides, le frottement,

la mécanique, I'électrique et Iisolation

Les pressions d'utilisation sont égale au 1/3 de la pression d’éclatement

Attention : le PTFE a une résistance tres mediocre aux irradiations de haute énergie, une
exposition a 70 mégarads baisse la résistance a la traction de 50%

Influence de la température donnée en % de la résistance de la pression

23°=100 % P.§ 50° =50 % P.§ 100° =35 % P.§ 150°=30 % P.§ 200° =10 % P.S

P.S : pression de service en bar des tubes

Les tubes sont extrudés lubrifiés pour toutes les parois minces, les matiéres utilisées sont
conformes aux exigences FDA

Couleur sur demande pour les spaghettis ceux-ci sont conforme norme AWG et UL224
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Pour la référence il faut rajouter la longueur de la couronne ...

A - disponible sur stock

B - disponible sous 2 semaines

C — disponible sous 4 semaines

V — disponible vrac délai nous consulter
Autres diamétres nous consulter
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